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1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: получение студентами знаний в области 

прокатного производства и производства листа с покрытиями, изучение технологического 

цикла и оборудования. Формирование у студента представлений о закономерностях раз-

вития научных основ и технологий металлургических пределов и путях их дальнейшего 

развития.  

Задачами курса являются: систематизация знаний, приобретённых при изучении 

естественно-научных, общепрофессиональных и специальных дисциплин применительно 

к оценке роли прокатного передела как отрасли производства. Оценка возможных направ-

лений его развития на базе новых достижений наук о структуре материи и превращениях 

вещества, ознакомление с тенденциями и достижениями в области производства проката. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

подготовки бакалавра 

Рабочая программа составлена на основе Государственных образовательных стан-

дартов высшего профессионального образования по направлению приборы и методы кон-

троля качества и диагностики. Дисциплина входит в вариативную часть профессиональ-

ного цикла Б1.В.ДВ.02.02. Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные 

в результате изучения дисциплин «Химия», «Физика», «Иностранный язык» «Метрология 

и средства измерений». 

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут 

необходимы для освоения последующих специальных дисциплин: «Визуальный и измери-

тельный контроль», «Организация службы контроля и диагностики», «Физические методы 

контроля» «Неразрушающий контроль в производстве». 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины и планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины «Прокатное производство» обучающийся дол-

жен обладать следующими компетенциями: 

 

Структурный  

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать − стилистически нейтральную наиболее употребительную лексику, от-

носящуюся к терминологической лексике специальности; средства 

устранения недостатков, препятствующих успешному личностному и 

профессиональному развитию и росту; современное состояние разви-

тия отрасли металлургии, науки и техники для профессионального 

саморазвития, самореализации и самосовершенствования. 

Уметь − использовать полученные общие знания, умения и навыки в профессио-

нальной деятельности; работать самостоятельно и в коллективе; 

подчинять личные интересы общей цели; работать самостоятельно и 

в коллективе, представить собственные и известные научные резуль-

таты; самостоятельно собирать, систематизировать, анализиро-

вать и грамотно использовать информацию из найденных теоретиче-
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Структурный  

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

ских источников, в том числе справочников и стандартов; собирать и 

систематизировать практический материал; логично и грамотно из-

лагать собственные умозаключения и выводы; оценивать собственное 

обучение и определять потребности в обучении для его продолжения. 

Владеть − навыками работы с иноязычными источниками, навыками самостоя-

тельной работы и способностью формулировать результат; культу-

рой мышления, навыками самостоятельной научно- исследователь-

ской работы, пользоваться электронными каталогами, системой по-

иска; навыками представления и защиты самостоятельно выполнен-

ных работ. 

ОПК-4 способностью учитывать современные тенденции развития техники и техно-

логий в своей профессиональной деятельности 

Знать − современные тенденции развития в области техники и технологий 

прокатного производства; современные и перспективные технологии 

пакетной коммутации; историю развития и принципы работы про-

катных станов.  

− назначение современного технологического оборудования прокатного  

производства. 

Уметь − учитывать тенденции развития прокатного производства в своей 

деятельности;  

− отыскивать новую информацию и документацию в области прокат-

ного производства;  

− собирать, анализировать и грамотно использовать информацию из 

найденных источников; затребовать дополнительную информацию, 

необходимую для исследования; пользоваться глобальными информа-

ционными ресурсами; пользоваться справочниками, СанПиНами, Гос-

ударственными стандартами и пр. отечественными и зарубежными 

документами. 

Владеть − навыками работы с Российской и зарубежной научно-

исследовательской литературой по тематике в области прокатного 

производства;  

− навыками внедрения новейшей измерительной техники и перспектив-

ных технологий в прокатное производство;  

− пользоваться источниками информации электронными каталогами, 

системой поиска. 

ПК-8 способностью к расчету норм выработки, технологических нормативов на рас-

ход материалов, заготовок, инструмента, выбору типового оборудования, предвари-

тельной оценке экономической эффективности техпроцессов 

Знать − методы предварительной оценки экономической эффективности 

внедряемых средств измерения, состав и примерных расход материа-

лов для основных технологических процессов, необходимое оборудова-

ние, применяемое для инсталляции и измерений на прокатных станах; 

методы расчёта норм выработки, технологических нормативов на 

расход материалов, заготовок, инструмента, выбора типового обо-

рудования, предварительной оценки экономической эффективности 

техпроцессов. 

Уметь − предварительно оценивать экономическую эффективность внедряе-

мых способов неразрушающего контроля, производить выбор обору-
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Структурный  

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

дования для контроля, а также оборудования для выполнения измере-

ний в процессе прокатки и технической эксплуатации оборудования; 

предварительно оценивать нормы выработки, технологических нор-

мативов на расход материалов, заготовок, инструмента, выбор ти-

пового оборудования и экономическую эффективность техпроцессов. 

Владеть − навыками работы с классификаторами дефектов, справочной литературой, россий-

скими и международными стандартами; 

− методическими основами классификации дефектов. 

− методами предварительной оценки экономической эффективности 

техпроцессов, принимаемых организационно-управленческих решений. 

 



4 Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 акад. часов, в том числе: 

– контактная работа – 37 акад. часов: 

 – аудиторная – 36 акад. часов; 

 – внеаудиторная – 1 акад. часов  

– самостоятельная работа – 35 акад. часов; 

 

Раздел/ тема 

дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Аудиторная  

контактная работа  

(в акад. часах) 

С
ам

о
ст

о
я
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л
ь
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ая
 р

а-
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о
та

 (
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к
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ч

ас
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) 

Вид самостоятельной  

работы 

Форма текущего контроля 

успеваемости и  

промежуточной аттестации 
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 и
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й
  

э
л

е
м

е
н

т 
 

к
о

м
п

е
те

н
ц

и
и

 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

о
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ч
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за
н
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ти
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1. Классификация процессов прокатки. 7 2  2 3 

- подготовка к практическим и 

семинарским занятиям; 

- самостоятельное изучение 

учебной и научно литературы; 

- контрольная работа. 

 

устный опрос; 

 отчет по практическим за-

нятиям 

 

ОК-7- зув 

ОПК-4- зув 

ПК-8- зув 

2. Производство горячекатаной листовой и 

полосовой стали. Состав оборудования ста-

на горячей прокатки. Производство горяче-

катаных труб. Производство сортового про-

ката. 

7 2  2 4 

3. Холодная прокатка листов  и полос. Клас-

сификация станов холодной прокатки. 
7 2  2 4 

4. Прокатные станы для производства авто-

листовой стали. Технологическая схема 

производства автолиста. Описание техноло-

гического процесса производства холодно-

катаного листа (автолиста). 

7 2  2 4 

5. Прокатные станы для производства же-

сти. Технологическая схема производства 

жести. 

7 2  2 4 
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Раздел/ тема 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Аудиторная  

контактная работа  

(в акад. часах) 

С
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о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

а-

б
о
та

 (
в
 а

к
ад

. 
ч

ас
ах

) 

Вид самостоятельной  

работы 

Форма текущего контроля 

успеваемости и  

промежуточной аттестации 

К
о

д
 и

 с
тр

у
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ту
р
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ы
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6. Производство оцинкованной стали.  

Технологическая схема производства оцин-

кованного листа.  

Описание  технологического процесса про-

изводства оцинкованного проката. 

7 2  2 4 

- подготовка к практическим и 

семинарским занятиям; 

- самостоятельное изучение 

учебной и научно литературы; 

- контрольная работа. 

 

устный опрос; 

 отчет по практическим за-

нятиям 

ОК-7- зув 

ОПК-4- зув 

ПК-8- зув 

7. Производство полос с полимерными по-

крытиями. Технологическая схема произ-

водства проката с полимерными покрытия-

ми. Описание технологического процесса 

производства проката с полимерными по-

крытиями. 

7 2  2 4 

8. Назначение процесса травления. Соляно-

кислое травление.  

Сернокислое травление.  

Турбулентный способ травления. Способ 

травления погружением. Ингибиторы кис-

лотной коррозии. 

7 2  2 4 

9. Дефекты горячекатаного проката.  

Дефекты холоднокатаного проката.  

Дефекты проката с полимерными покрыти-

ями.  

7 2  2 4 

Итого по дисциплине 7 18  18 35  зачет  

 



5 Образовательные и информационные технологии 

Для формирования  компетенций и реализации предусмотренных видов учебной ра-

боты в учебном процессе используются традиционная, интерактивная и информаци-

онно-коммуникационные технологии.  

Используются следующие виды лекций: 

Информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинар-

ной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог препо-

давателя). 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблем-

ных и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские ком-

ментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией (де-

монстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в 

т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Теоретический материал закрепляется в ходе лабораторных занятий с применением 

IT-технологий. 
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6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Примерная структура и содержание раздела: 

По дисциплине «Прокатное производство» предусмотрена аудиторная и внеауди-

торная самостоятельная работа обучающихся.  

 

Примерные вопросы для самоконтроля: 

1. Классификация процессов прокатки. 

2. Производство горячекатаной листовой и полосовой стали. 

3. Состав оборудования стана горячей прокатки. 

4. Производство горячекатаных труб.  

5. Производство сортового проката.  

6. Холодная прокатка листов  и полос.  

7. Классификация станов холодной прокатки.  

8. Прокатные станы для производства автолистовой стали.  

9. Технологическая схема производства автолиста. 

10. Описание технологического процесса производства холоднокатаного листа (автоли-

ста). 

11. Прокатные станы для производства жести.  

12. Технологическая схема производства жести. 

13. Производство электролуженой жести. 

14. Производство оцинкованной стали.  

15. Технологическая схема производства оцинкованного листа. 

16. Описание  технологического процесса производства оцинкованного проката. 

17. Производство полос с полимерными покрытиями.  

18. Технологическая схема производства проката с полимерными покрытиями. 

19. Описание  технологического процесса производства проката с полимерными покры-

тиями. 

20. Назначение процесса травления. 

21. Солянокислое травление.  

22. Сернокислое травление.  

23. Турбулентный способ травления.  

24. Способ травления погружением. 

25. Ингибиторы кислотной коррозии.  

26. Дефекты непрерывнолитых слябов.  

27. Дефекты  толстолистовой стали.  

28. Дефекты горячекатаного проката.  

29. Дефекты холоднокатаного проката.  

30. Дефекты  оцинкованного проката.  

31. Дефекты электролуженой жести. 

32. Дефекты проката с полимерными покрытиями.  

33. Дефекты стальной полосы при  непрерывном процессе травления. 

  



7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации: 

Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать − стилистически нейтральную наиболее 

употребительную лексику, относящуюся 

к терминологической лексике специаль-

ности; средства устранения недостат-

ков, препятствующих успешному лич-

ностному и профессиональному разви-

тию и росту;современное состояние 

развития отрасли металлургии, науки и 

техники для профессионального само-

развития, самореализации и самосовер-

шенствования. 

Устный опрос по итогам проделанной учебной работы по освоению материала: 

1. Дайте определение термина «процесс прокатки». 

2. По каким признакам классифицируют процессы прокатки? 

3. Поясните, что называют продольной, поперечной и поперечновинтовой прокаткой. 

4. Как называют виды прокатки в зависимости от температуры нагрева? 

5. Что такое симметричная прокатка? 

6. Что такое периодическая прокатка? 

7. Чем ограничен очаг деформации при прокатке. 

8. В чем разница геометрического и фактического очагов деформации? 

9. Дайте определение понятия «угол захвата» и приведите формулы для нахождения ве-

личины угла захвата. 

10. Какими параметрами характеризуется форма геометрического очага деформации при 

прокатке? 

11. Какие относительные величины используют для характеристики перемещения ме-

талла при прокатке? 

12. Как связаны между собой коэффициенты деформации при прокатке? 

13. Какие относительные величины используют для оценки интенсивности деформации 

при прокатке? 

14. Назовите периоды прокатки. 

15. Нарисуйте схему действия сил при неустановившемся периоде прокатки. 

16. Поясните условие захвата металла валками при неустановившемся периоде прокат-

ки. 

17. Выведите условие захвата металла валками при установившемся периоде прокатки. 

18. Как изменится условие захвата металла валками при переходе от неустановившегося 

периода прокатки к установившемуся? 

19. Что такое угол трения? 
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Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

20. Какие факторы способствуют улучшению захвата металла валками при прокатке? 

21. Дайте определение понятия «процесс опережения при прокатке» и назовите причины 

его возникновения. 

22. В каких единицах принято измерять опережение? 

23. Приведите пример необходимости расчета опережения при прокатке. 

24. Какие факторы влияют на уширенис при прокатке? 

25. Каким образом на уширенис при прокатке влияет диаметр валков? 

26. В каких случаях прокатки уширением можно пренебречь? 

27. Приведите пример прокатки, когда уширенис необходимо учитывать? 

28. Дайте определение термина «прокатный стан». 

29. По каким признакам классифицируют прокатные станы? 

30. Дайте расшифровку обозначения «широкополосный стан-2500». 

31. Как делятся прокатные станы в зависимости от конструкции и расположения валков 

рабочей клети? 

32. Для чего предназначены опорные валки? 

33. Какую продукцию прокатывают на многовалковых станах? 

34. Что такое универсальные клети и для чего они используются? 

35. Как классифицируют прокатные станы по расположению рабочих клетей? 

36. Сформулируйте условие работы непрерывного прокатного стана. 

37. Назовите основное оборудование, составляющее рабочую линию прокатного стана. 

38. Дайте описание конструкции валков листового и сортового стана. 

39. Какие материалы применяются для изготовления валков прокатных станов? 

40. Для чего предназначены блюмы и по каким технологиям их получают? 

41. По какому параметру классифицируют блюминги? 

42. Для чего предназначены слябы и какое оборудование применяют для их обработки? 

43. Дайте расшифровку обозначения «Блюминг-450». 

44. Назовите виды двухвалковых калибров. 

45. Что такое калибровка профиля? 

46. Что такое калибровка прокатных валков? 

47. В чем заключается профилировка рабочих валков листовых прокатных станов? 
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48. В чем заключаются особенности технологии производства сортового проката из ста-

лей. 

49. В чем заключаются особенности технологии производства горячекатаного листового 

проката из сталей. 

50. В чем заключаются особенности технологии производства холоднокатаного листово-

го проката из сталей. 

51. В чем заключаются особенности технологии производства труб из сталей?  
Уметь − использовать полученные общие знания, 

умения и навыки в профессиональной де-

ятельности; работать самостоятельно 

и в коллективе; подчинять личные инте-

ресы общей цели; работать самостоя-

тельно и в коллективе, представить 

собственные и известные научные ре-

зультаты; самостоятельно собирать, 

систематизировать, анализировать и 

грамотно использовать информацию из 

найденных теоретических источников, в 

том числе справочников и стандартов; 

собирать и систематизировать прак-

тический материал; логично и грамотно 

излагать собственные умозаключения и 

выводы; оценивать собственное обуче-

ние и определять потребности в обуче-

нии для его продолжения 

Практические контрольные задания для оценки качества освоения материала: 

 

1. Какие типы металлургических предприятий вы знаете (не менее 3-х шт.). 

2. Перечислите факторы размещения предприятий черной металлургии  

(не менее 3-х шт.). 

3. Основные металлургические переделы (не менее 3-х шт.) 

4. Классификация марок стали (по химическому составу, по качеству и.т.д) перечис-

лить. 

5. Современная классификация марок стали (High-Strength Steels и.т.д) 

6. Требования, предъявляемые автопроизводителями к качеству поверхности холод-

нокатаному листу. Методы их оценки.  

7. Назовите методы подготовки поверхности рабочих валков дрессировочного стана 

(не менее 4-х шт.). 

8. Перечислите современные способы оценки шероховатости поверхности  

(не менее 3-х шт.). Описать их достоинства и недостатки.  

9. Какие параметры используются для оценки шероховатости по методике стандарта 

EN 10049? Дать определения параметров, перечислить их достоинства и 

недостатки.  

10. Какие методы испытаний механических свойств стали вы знаете?  

(не менее 3-х шт.)  

11. Какие характеристики прочности вы знаете? 

12. Основные методы измерения твердости металлов (не менее 3-х шт.). 
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13. Как определить долю упругой деформации при измерении твердости методом 

Оливера-Фарра?  

14.  Какие инструментальные методы оценки покрытий вы знаете? 

15. Какие характеристики покрытия определяются scratch тестом? 

Владеть − навыками работы с иноязычными ис-

точниками, навыками самостоятельной 

работы и способностью формулировать 

результат; культурой мышления, навы-

ками самостоятельной научно- исследо-

вательской работы, пользоваться элек-

тронными каталогами, системой поис-

ка; навыками представления и защиты 

самостоятельно выполненных работ. 

Устный опрос по итогам проделанной учебной работы по освоению материала: 

1. Дайте определение термина «процесс прокатки». 

2. По каким признакам классифицируют процессы прокатки? 

3. Поясните, что называют продольной, поперечной и поперечновинтовой прокаткой. 

4. Как называют виды прокатки в зависимости от температуры нагрева? 

5. Что такое симметричная прокатка? 

6. Что такое периодическая прокатка? 

7. Чем ограничен очаг деформации при прокатке. 

8. В чем разница геометрического и фактического очагов деформации? 

9. Дайте определение понятия «угол захвата» и приведите формулы для нахождения ве-

личины угла захвата. 

10. Какими параметрами характеризуется форма геометрического очага деформации при 

прокатке? 

11. Какие относительные величины используют для характеристики перемещения метал-

ла при прокатке? 

12. Как связаны между собой коэффициенты деформации при прокатке? 

13. Какие относительные величины используют для оценки интенсивности деформации 

при прокатке? 

14. Назовите периоды прокатки. 

15. Нарисуйте схему действия сил при неустановившемся периоде прокатки. 

16. Поясните условие захвата металла валками при неустановившемся периоде прокатки. 

17. Выведите условие захвата металла валками при установившемся периоде прокатки. 

18. Как изменится условие захвата металла валками при переходе от неустановившегося 

периода прокатки к установившемуся? 
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19. Что такое угол трения? 

20. Какие факторы способствуют улучшению захвата металла валками при прокатке? 

21. Дайте определение понятия «процесс опережения при прокатке» и назовите причины 

его возникновения. 

22. В каких единицах принято измерять опережение? 

23. Приведите пример необходимости расчета опережения при прокатке. 

24. Какие факторы влияют на уширенис при прокатке? 

25. Каким образом на уширенис при прокатке влияет диаметр валков? 

26. В каких случаях прокатки уширением можно пренебречь? 

27. Приведите пример прокатки, когда уширенис необходимо учитывать? 

28. Дайте определение термина «прокатный стан». 

29. По каким признакам классифицируют прокатные станы? 

30. Дайте расшифровку обозначения «широкополосный стан-2500». 

31. Как делятся прокатные станы в зависимости от конструкции и расположения валков 

рабочей клети? 

32. Для чего предназначены опорные валки? 

33. Какую продукцию прокатывают на многовалковых станах? 

34. Что такое универсальные клети и для чего они используются? 

35. Как классифицируют прокатные станы по расположению рабочих клетей? 

36. Сформулируйте условие работы непрерывного прокатного стана. 

37. Назовите основное оборудование, составляющее рабочую линию прокатного стана. 

38. Дайте описание конструкции валков листового и сортового стана. 

39. Какие материалы применяются для изготовления валков прокатных станов? 

40. Для чего предназначены блюмы и по каким технологиям их получают? 

41. По какому параметру классифицируют блюминги? 

42. Для чего предназначены слябы и какое оборудование применяют для их обработки? 

43. Дайте расшифровку обозначения «Блюминг-450». 

44. Назовите виды двухвалковых калибров. 

45. Что такое калибровка профиля? 

46. Что такое калибровка прокатных валков? 
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47. В чем заключается профилировка рабочих валков листовых прокатных станов? 

48. В чем заключаются особенности технологии производства сортового проката из ста-

лей. 

49. В чем заключаются особенности технологии производства горячекатаного листового 

проката из сталей. 

50. В чем заключаются особенности технологии производства холоднокатаного листово-

го проката из сталей. 

51. В чем заключаются особенности технологии производства труб из сталей? 

ОПК-4 способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в своей профессиональной деятельности 

Знать − современные тенденции развития в об-

ласти техники и технологий прокатного 

производства; современные и перспек-

тивные технологии пакетной коммута-

ции; историю развития и принципы ра-

боты прокатных станов.  

− назначение современного технологиче-

ского оборудования прокатного  произ-

водства. 

Устный опрос по итогам проделанной учебной работы по освоению материала: 

1. Дайте определение термина «процесс прокатки». 

2. По каким признакам классифицируют процессы прокатки? 

3. Поясните, что называют продольной, поперечной и поперечновинтовой прокаткой. 

4. Как называют виды прокатки в зависимости от температуры нагрева? 

5. Что такое симметричная прокатка? 

6. Что такое периодическая прокатка? 

7. Чем ограничен очаг деформации при прокатке. 

8. В чем разница геометрического и фактического очагов деформации? 

9. Дайте определение понятия «угол захвата» и приведите формулы для нахождения ве-

личины угла захвата. 

10. Какими параметрами характеризуется форма геометрического очага деформации при 

прокатке? 

11. Какие относительные величины используют для характеристики перемещения ме-

талла при прокатке? 

12. Как связаны между собой коэффициенты деформации при прокатке? 

13. Какие относительные величины используют для оценки интенсивности деформации 

при прокатке? 

14. Назовите периоды прокатки. 

15. Нарисуйте схему действия сил при неустановившемся периоде прокатки. 
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16. Поясните условие захвата металла валками при неустановившемся периоде прокат-

ки. 

17. Выведите условие захвата металла валками при установившемся периоде прокатки. 

18. Как изменится условие захвата металла валками при переходе от неустановившегося 

периода прокатки к установившемуся? 

19. Что такое угол трения? 

20. Какие факторы способствуют улучшению захвата металла валками при прокатке? 

21. Дайте определение понятия «процесс опережения при прокатке» и назовите причины 

его возникновения. 

22. В каких единицах принято измерять опережение? 

23. Приведите пример необходимости расчета опережения при прокатке. 

24. Какие факторы влияют на уширенис при прокатке? 

25. Каким образом на уширенис при прокатке влияет диаметр валков? 

26. В каких случаях прокатки уширением можно пренебречь? 

27. Приведите пример прокатки, когда уширенис необходимо учитывать? 

28. Дайте определение термина «прокатный стан». 

29. По каким признакам классифицируют прокатные станы? 

30. Дайте расшифровку обозначения «широкополосный стан-2500». 

31. Как делятся прокатные станы в зависимости от конструкции и расположения валков 

рабочей клети? 

32. Для чего предназначены опорные валки? 

33. Какую продукцию прокатывают на многовалковых станах? 

34. Что такое универсальные клети и для чего они используются? 

35. Как классифицируют прокатные станы по расположению рабочих клетей? 

36. Сформулируйте условие работы непрерывного прокатного стана. 

37. Назовите основное оборудование, составляющее рабочую линию прокатного стана. 

38. Дайте описание конструкции валков листового и сортового стана. 

39. Какие материалы применяются для изготовления валков прокатных станов? 

40. Для чего предназначены блюмы и по каким технологиям их получают? 

41. По какому параметру классифицируют блюминги? 
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42. Для чего предназначены слябы и какое оборудование применяют для их обработки? 

43. Дайте расшифровку обозначения «Блюминг-450». 

44. Назовите виды двухвалковых калибров. 

45. Что такое калибровка профиля? 

46. Что такое калибровка прокатных валков? 

47. В чем заключается профилировка рабочих валков листовых прокатных станов? 

48. В чем заключаются особенности технологии производства сортового проката из ста-

лей. 

49. В чем заключаются особенности технологии производства горячекатаного листового 

проката из сталей. 

50. В чем заключаются особенности технологии производства холоднокатаного листово-

го проката из сталей. 

51. В чем заключаются особенности технологии производства труб из сталей?. 

Уметь − учитывать тенденции развития про-

катного производства в своей деятель-

ности;  

− отыскивать новую информацию и доку-

ментацию в области прокатного произ-

водства;  

− собирать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из найденных 

источников; затребовать дополнитель-

ную информацию, необходимую для ис-

следования; пользоваться глобальными 

информационными ресурсами; пользо-

ваться справочниками, СанПиНами, 

Государственными стандартами и пр. 

отечественными и зарубежными доку-

ментами. 

практические контрольные задания для оценки качества освоения материала 

Практические задания 

1. Какие типы металлургических предприятий вы знаете (не менее 3-х шт.). 

2. Перечислите факторы размещения предприятий черной металлургии  

(не менее 3-х шт.). 

3. Основные металлургические переделы (не менее 3-х шт.) 

4. Классификация марок стали (по химическому составу, по качеству и.т.д) перечис-

лить. 

5. Современная классификация марок стали (High-Strength Steels и.т.д) 

6. Требования, предъявляемые автопроизводителями к качеству поверхности холод-

нокатаному листу. Методы их оценки.  
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7. Назовите методы подготовки поверхности рабочих валков дрессировочного стана 

(не менее 4-х шт.). 

8. Перечислите современные способы оценки шероховатости поверхности  

(не менее 3-х шт.). Описать их достоинства и недостатки.  

9. Какие параметры используются для оценки шероховатости по методике стандарта 

EN 10049? Дать определения параметров, перечислить их достоинства и 

недостатки.  

10. Какие методы испытаний механических свойств стали вы знаете?  

(не менее 3-х шт.)  

11. Какие характеристики прочности вы знаете? 

12. Основные методы измерения твердости металлов (не менее 3-х шт.). 

13. Как определить долю упругой деформации при измерении твердости методом 

Оливера-Фарра?  

14.  Какие инструментальные методы оценки покрытий вы знаете? 

Владеть − навыками работы с Российской и зару-

бежной научно-исследовательской ли-

тературой по тематике в области про-

катного производства;  

− навыками внедрения новейшей измери-

тельной техники и перспективных тех-

нологий в прокатное производство;  

Устный опрос по итогам проделанной учебной работы по освоению материала 

1. Чем отличаются заводы с полным металлургическим циклом 

от передельных? 

2. Какой специализации бывают металлургические пред- 

приятия? 

3. По каким признакам классифицируют прокатные станы? 

4. Какое расположение клетей в прокатных станах является 
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− пользоваться источниками информации 

электронными каталогами, системой 

поиска. 

наиболее совершенным? 

5. Какой вид проката производится с применением уни- 

версальных клетей? 

6. Что такое сортамент прокатной продукции? 

7. Перечислите профили проката, относящиеся к простым, фа- 

сонным профилям и профилям специального назначения. 

Раздел 2. Общая технология производства проката 

8. Какие технологические схемы производства проката исполь- 

зуются на металлургических предприятиях? 

9. Основные технологические операции прокатного произ- 

водства? 

10.По каким признакам классифицируют стали и сплавы? 

11.Что представляет собой исходный металл в прокатных це- 

хах? 

12.В чем заключается подготовка исходного металла к прокат- 

ке? 

13.Какими нежелательными процессами сопровождается нагрев 

металла? 
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14.Какие нагревательные устройства применяют в прокатных 

цехах? 

15.С какой целью используют в прокатных цехах охлаждение 

проката? 

16.Перечислите отделочные операции, применяемые в про- 

катных цехах. 

17.Что называется прокатным станом? 

18.Как осуществляется передача вращения от электро- 

двигателей валкам? 

19.Перечислите основные элементы рабочих клетей. 

20.Чем отличаются станины открытого типа от станин закрыто- 
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Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

го типа? 

21.По каким признакам классифицируют прокатные валки? 

22.В каких случаях применяют стальные и чугунные валки? 

23.Как осуществляется профилировка валков с гладкой бочкой? 

24.Что такое калибровка валков? 

25.Назовите способы перевалки валков. 

26.Какие подшипники используются в прокатных станах? 

27.Как устанавливаются прокатные валки в вертикальной плос- 

кости и по оси? 

28.Какое оборудование входит в состав поточных техно- 

логических линий? 

29.С помощью каких механизмов осуществляется транс- 

портировка металла в прокатных цехах? 

30.При помощи каких механизмов осуществляется порезка ме- 

талла? 

31.Назовите способы правки металла и предназначенные для 

этих способов агрегаты. 

32.Что такое дрессировка, как она осуществляется? 

33.Какие конструкции механизмов применяют для сматывания 

и разматывания металла? 

34.Какие операции осуществляются на поточных линиях отдел- 

ки проката? 

35.В каких цехах устанавливаются агрегаты термической обра- 

ботки проката? 

36.Как организуются текущий и капитальный ремонты? 

37.В чем заключаются задачи обжимных станов? 

38.Укажите схемы расположения оборудования обжимных станов. 

39.Назовите способы производства заготовок на метал- 

лургических предприятиях. 

40.Какие калибры используются при прокатке блюмов и загото- 
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Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

вок? 

41.Что такое «горячий посад» слитков? 

42.Как ведется расчет калибровки валков на обжимных и загото- 

вочных станах? 

43.Каковы основные дефекты слитков, блюмов, слябов и загото- 

вок? 

44.По какому признаку подразделяются сортопрокатные станы? 

45.Назовите параметры исходного металла для сортопрокатных 

станов и их сортамент. 

46.Дайте перечень необходимого основного и вспомогательного 

оборудования сортопрокатных цехов. 

47.При прокатке каких профилей применяются универсальные 

клети? 

48.В чем заключается технологический процесс прокатки на 

сортопрокатных станах? 

49.На каких агрегатах производится катанка? 

50.Какие современные новые технологические процессы вне- 

дряются на сортопрокатных станах? 

51.Что такое вытяжные схемы калибровок валков? 

52.Какие схемы калибровок валков используются для прокатки 

простых и фасонных профилей? 

53.Какие основные дефекты сортопродукции Вы знаете? 

54.Что такое стандартизация? 

55.Какие стандарты применяются на отечественных предприя- 

тиях? 

56.Перечислите основные показатели качества прокатной про- 

дукции. 

57.Какие основные виды контроля осуществляются в прокат- 

ных цехах? 
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Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

ПК-8 способностью к расчету норм выработки, технологических нормативов на расход материалов, заготовок, инструмента, выбору типового 

оборудования, предварительной оценке экономической эффективности техпроцессов 

Знать − методы предварительной оценки эконо-

мической эффективности внедряемых 

средств измерения, состав и примерных 

расход материалов для основных техно-

логических процессов, необходимое обо-

рудование, применяемое для инсталля-

ции и измерений на прокатных станах; 

методы расчёта норм выработки, тех-

нологических нормативов на расход ма-

териалов, заготовок, инструмента, вы-

бора типового оборудования, предвари-

тельной оценки экономической эффек-

тивности техпроцессов. 

Производство проката в структуре металлургического 

предприятия 

1. Чем отличаются заводы с полным металлургическим циклом 

от передельных? 

2. Какой специализации бывают металлургические пред- 

приятия? 

3. По каким признакам классифицируют прокатные станы? 

4. Какое расположение клетей в прокатных станах является 

наиболее совершенным? 

5. Какой вид проката производится с применением уни- 

версальных клетей? 

6. Что такое сортамент прокатной продукции? 

7. Перечислите профили проката, относящиеся к простым, фа- 

сонным профилям и профилям специального назначения. 

Раздел 2. Общая технология производства проката 

8. Какие технологические схемы производства проката исполь- 

зуются на металлургических предприятиях? 

9. Основные технологические операции прокатного произ- 

водства? 

10.По каким признакам классифицируют стали и сплавы? 

11.Что представляет собой исходный металл в прокатных це- 

хах? 

12.В чем заключается подготовка исходного металла к прокат- 

ке? 

13.Какими нежелательными процессами сопровождается нагрев 

металла? 

11 
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Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

14.Какие нагревательные устройства применяют в прокатных 

цехах? 

15.С какой целью используют в прокатных цехах охлаждение 

проката? 

16.Перечислите отделочные операции, применяемые в про- 

катных цехах. 

Раздел 3. Оборудование прокатных цехов 

17.Что называется прокатным станом? 

18.Как осуществляется передача вращения от электро- 

двигателей валкам? 

19.Перечислите основные элементы рабочих клетей. 

20.Чем отличаются станины открытого типа от станин закрыто- 

го типа? 

21.По каким признакам классифицируют прокатные валки? 

22.В каких случаях применяют стальные и чугунные валки? 

23.Как осуществляется профилировка валков с гладкой бочкой? 

24.Что такое калибровка валков? 

25.Назовите способы перевалки валков. 

26.Какие подшипники используются в прокатных станах? 

27.Как устанавливаются прокатные валки в вертикальной плос- 

кости и по оси? 

28.Какое оборудование входит в состав поточных техно- 

логических линий? 

29.С помощью каких механизмов осуществляется транс- 

портировка металла в прокатных цехах? 

30.При помощи каких механизмов осуществляется порезка ме- 

талла? 

31.Назовите способы правки металла и предназначенные для 

этих способов агрегаты. 

32.Что такое дрессировка, как она осуществляется? 
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Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

33.Какие конструкции механизмов применяют для сматывания 

и разматывания металла? 

34.Какие операции осуществляются на поточных линиях отдел- 

ки проката? 

35.В каких цехах устанавливаются агрегаты термической обра- 

ботки проката? 

36.Как организуются текущий и капитальный ремонты? 

Раздел 4. Производство полупродукта 

37.В чем заключаются задачи обжимных станов? 

38.Укажите схемы расположения оборудования обжимных ста- 

нов. 

12 

39.Назовите способы производства заготовок на метал- 

лургических предприятиях. 

40.Какие калибры используются при прокатке блюмов и загото- 

вок? 

41.Что такое «горячий посад» слитков? 

42.Как ведется расчет калибровки валков на обжимных и загото- 

вочных станах? 

43.Каковы основные дефекты слитков, блюмов, слябов и загото- 

вок? 

Раздел 5. Производство сортового проката 

44.По какому признаку подразделяются сортопрокатные станы? 

45.Назовите параметры исходного металла для сортопрокатных 

станов и их сортамент. 

46.Дайте перечень необходимого основного и вспомогательного 

оборудования сортопрокатных цехов. 

47.При прокатке каких профилей применяются универсальные 

клети? 

48.В чем заключается технологический процесс прокатки на 
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сортопрокатных станах? 

49.На каких агрегатах производится катанка? 

50.Какие современные новые технологические процессы вне- 

дряются на сортопрокатных станах? 

51.Что такое вытяжные схемы калибровок валков? 

52.Какие схемы калибровок валков используются для прокатки 

простых и фасонных профилей? 

53.Какие основные дефекты сортопродукции Вы знаете? 

Раздел 6. Стандартизация, управление и контроль качества про- 

катной продукции 

54.Что такое стандартизация? 

55.Какие стандарты применяются на отечественных предприятиях? 

56.Перечислите основные показатели качества прокатной про- 

дукции. 

57.Какие основные виды контроля осуществляются в прокат- 

ных цехах? 

58.Что такое входной (плавочный) контроль? 

59.Какие задачи ставятся перед приемочным контролем? 

60.Перечислите методы контроля качества прокатной продукции. 

Уметь − предварительно оценивать экономиче-

скую эффективность внедряемых спо-

собов неразрушающего контроля, произ-

водить выбор оборудования для кон-

троля, а также оборудования для вы-

полнения измерений в процессе прокатки 

и технической эксплуатации оборудова-

ния; предварительно оценивать нормы 

выработки, технологических нормати-

вов на расход материалов, заготовок, 

Практические задания 

Практическая работа №1 

Определение схемы напряженного состояния при различных условиях ОМД 

Практическая работа №2 

Расчет абсолютных и относительных величин и коэффициентов деформации 

Практическая работа №3 

Расчет параметров очага деформации 

Практическая работа №4 

Расчет коэффициента трения при различных условиях ОМД 

Практическая работа №5 
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инструмента, выбор типового оборудо-

вания и экономическую эффективность 

техпроцессов. 

Определение возможности захвата металла валками при изменяющихся условиях про-

катки. 

Практическая работа №6 

Особенности прокатки на непрерывном прокатном  стане. (Экскурсия, сбор данных для 

расчета опережения, отставания, скорости входа и выхода металла из клетей стана) 

Практическая работа №7 

Определение величины опережения и отставания в каждой клети непрерывного про-

катного стана  (по данным собранным на экскурсии). 

Практическая работа №8 

Расчет величины уширения при прокатке различными методами. 

Владеть − навыками работы с классификаторами 

дефектов, справочной литературой, 

российскими и международными стан-

дартами; 

− методическими основами классифика-

ции дефектов. 

− методами предварительной оценки эко-

номической эффективности техпроцес-

сов, принимаемых организационно-

управленческих решений. 

Комплексные задания  

 

Темы рефератов: 

1. Новые тенденции в развитии производства проката.  

2. Новые тенденции в развитии сталеплавильного производства.  

3. Новые марки стали: назначение и описание достоинств. 

4. Перспективы внедрения сверхпрочных марок стали. 

5. Современные методы исследования качества поверхности листовой холоднока-

таной стали.  

6. Современные методы исследования механических свойств стального листа. 

7. Современные методы оценки качества поверхности с полимерным покрытием.  

8. Виды неразрушающего контроля, применяемые в прокатном производстве. Об-

зор и краткое описание. 

9. Виды неразрушающего контроля, применяемые в сталеплавильном производ-

стве. Обзор и краткое описание. 

10. Виды дефектов образующихся при сталеплавильном производстве. Методы их 

обнаружения. 

 

Общие требования к рефератам: 
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1) Реферат должен содержать: введение, постановку задачи, основную часть, выво-

ды, список литературы. Минимальный объем реферата 20 стр.  

2) В списке литературы должно быть не менее 25 наименований. Ссылки на статьи 

и книги ранее 2008 года не допускаются.  

3) Набор текста, формул, вставка рисунков, сведения об авторах, реферат, список 

литературы должны быть созданы средствами Microsoft Word. 

При наборе текста необходимо выдерживать следующие обязательные требования: 

а) формат страницы – А4 (210×297 мм), распечатка также делается на формате бу-

маги А4; отступы слева, справа, сверху, снизу – 20 мм; нумерация страниц по центру; 

расстояние от края до колонтитула 12,5 мм; 

б) шрифт основного текста – Arial размера 12 пунктов; 

в) межстрочный интервал – одинарный; 

г) отступ перед каждым абзацем (красная строка) – 6 мм; 

д) формулы должны быть набраны во встроенном редакторе формул Microsoft 

Equation, вписывание формул от руки не допускается; размер базового шрифта в форму-

лах – 12 пунктов; 

е) горизонтальные страницы допускается оформить отдельно от вертикальных 

страниц, и они должны быть также формата А4; 

ж) рисунки должны быть вставлены в текст; допускается вставка только изображе-

ний формата *.JPEG, *.TIF.  

з) рисунки и фотографии должны быть четко выполнены, допускать перемещение в 

тексте и возможность изменения размеров; 

и) переносы слов в заголовках не допускаются; точку в конце заголовка не ставят; 

 



б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии 

оценивания: 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Прокатное производство» включает 

теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и 

практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, про-

водится в форме зачета и в форме выполнения и защиты реферативной работы. 

 

Показатели и критерии оценивания зачета: 

- на оценку «зачтено» - студент должен показать достаточный уровень знаний не 

только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные 

навыки;  

- на оценку «не зачтено» - студент не может показать знания  на уровне воспроиз-

ведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки на  

простые вопросы. 

 



8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

а) Основная литература:  

1. Коликов, А. П. Обработка металлов давлением. Теория процессов трубного про-

изводства : учебник / А. П. Коликов, Б. А. Романцев, А. С. Алещенко. — Москва : МИ-

СИС, 2019. — 502 с. — ISBN 978-5-906953-98-8. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/reader/book/129026/ (дата об-

ращения: 08.11.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Рудской, А. И. Теория и технология прокатного производства : учебное пособие 

/ А. И. Рудской, В. А. Лунев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 528 с. 

— ISBN 978-5-8114-4958-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/reader/book/129221/ (дата обращения: 08.11.2020). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей.  

3. Белелюбский, Б. Ф. Машины и агрегаты для обработки металлов давлением : 

учебное пособие / Б. Ф. Белелюбский, А. А. Герасимова, С. С. Хламкова. — Москва : 

МИСИС, 2019. — 74 с. — ISBN 978-5-907061-95-8. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/reader/book/129007/ (дата об-

ращения: 08.11.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

     
б) Дополнительная литература:  

Металловедение: основы микроструктурного анализа: лабораторный практикум : 

учебное пособие / И. И. Новиков, В. К. Портной, А. В. Михайловская, А. В. Поздняков. — 

Москва : МИСИС, 2015. — 90 с. — ISBN 978-5-87623-773-6. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/reader/book/69766/ 

(дата обращения: 08.11.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
     

в) Методические указания:  

Механические свойства металлов : статические испытания : учебное пособие / В. 

С. Золоторевский, В. К. Портной, А. Н. Солонин, А. С. Просвиряков. — Москва : МИ-

СИС, 2013. — 116 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/reader/book/117123/ (дата обращения: 08.11.2020). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей.  

     
г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

Программное обеспечение  

 Наименова-

ние ПО  
№ договора  

Срок действия ли-

цензии  

 

 MS Windows 

7 Professional(для 

классов)  

Д-1227-18 от 08.10.2018  11.10.2021  
 

 MS Windows 

7 Professional (для 

классов)  

Д-757-17 от 27.06.2017  27.07.2018  
 

 MS Office 

2007 Professional  
№ 135 от 17.09.2007  бессрочно  

 

 7Zip  свободно распространяемое 

ПО  

бессрочно   

 MS Office 

2003 Professional  
№ 135 от 17.09.2007  бессрочно  

 

 MS Windows 

XP 

Professional(для 

классов)  

Д-1227-18 от 08.10.2018  11.10.2021  
 

 FAR 

Manager  

свободно распространяемое 

ПО  

бессрочно   

     
Профессиональные базы данных и информационные справочные системы  

 Название курса  Ссылка   

https://e.lanbook.com/reader/book/129026/
https://e.lanbook.com/reader/book/129221/
https://e.lanbook.com/reader/book/129007/
https://e.lanbook.com/reader/book/69766/
https://e.lanbook.com/reader/book/117123/
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 Национальная информационно-аналитическая система 

– Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)  

URL: 

https://elibrary.ru/project_ris

c.asp  

 

 
Поисковая система Академия Google (Google Scholar)  

URL: 

https://scholar.google.ru/  

 

 Информационная система - Единое окно доступа к ин-

формационным ресурсам  
URL: http://window.edu.ru/  

 

 
Российская Государственная библиотека. Каталоги  

https://www.rsl.ru/ru/4reade

rs/catalogues/  

 

 Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Но-

сова  

http://magtu.ru:8085/marcw

eb2/Default.asp  

 

 Международная наукометрическая реферативная и 

полнотекстовая база данных научных изданий «Web of 

science»  

http://webofscience.com  
 

 Международная реферативная и полнотекстовая спра-

вочная база данных научных изданий «Scopus»  
http://scopus.com  

 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
    

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:  

1. Лекционная аудитория включает:  

Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации  

  

2. Лаборатория физического моделирования сталеплавильных процессов  

Индукционные плавильные печи:  

ИСТ-0,06, ИСТ-0,16  

Электрические печи сопротивления  

Печь индукционная сталеплавильная  

Машины универсальные испытательные на растяжение.  

Оборудование для пробоподготовки.  

  

Лаборатория НИЦ «Микротопография»  

Комплект оборудования для определения физико-механических свойств материа-

лов UMT – 1  

Прибор для измерения шероховатости поверхности MarSurfXR 20 с дополнитель-

ной системой XT20  

Профилометр оптический ContourGTK1  

Портативный профилометр Hommel Etamic W5  

  3. Аудиторий для групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации включает:  

Интерактивная доска, проектор;  

Мультимедийный проектор,экран  

  

4. Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенных компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и наличием доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации включает:  

Персональные компьютеры с пакетом MS Office, с выходом в Интернет и с досту-

пом в электронную информационно-образовательную среду университета.  

  

5. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования включает:  

Стеллажи, сейфы для хранения учебного оборудования.  

https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://scholar.google.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/
http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp
http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp
http://webofscience.com/
http://scopus.com/
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